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Fogpótlások

Rögzített fogpótlások Kivehető fogpótlások

Foghiányt nem 
pótol

Foghiányt 
pótol

Teljes lemezes 
fogpótlás

Részleges 
lemezes 
fogpótlás
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0. osztály

• Tulajdonképpen nincs foghiány
• A fog koronai részének pótlására van

szükség, nagy mennyiségű fogszövet
hiány miatt

• Forgatónyomaték nincs
• Okai:

• Nagyméretű szuvasodás
• Trauma következtében bekövetkezett korona

fractura
• Okkluziós eltérés
• Esztétikai okok
• Helyzeti rendellenességek

Dr. Kovács Zoltán anyagából
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Korona

Koronának nevezzük azt a fogpótlást,
mely a fog megfelelően előkészített
klinikai koronájára rögzítve helyreállítja
annak morfológiai, funkcionális és
esztétikai feladatát.

Csoportosíthatjuk
funkció szerint
kiterjedés szerint
anyag és odontotechnológiai
megmunkálás szerint
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Funkció szerinti csoportosítás

Szóló korona Horgony korona

Kapocstartó és 
támasztó korona Sínező korona
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Dr. Géczi Zoltán anyagából

Szóló korona
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Horgonykorona
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Kapocstartó és támasztó korona
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Sínező korona - sín

A kifejezetten sínezés
céljából az egymás
mellett elhelyezkedő
fogakra készített,
egymással egy egységet
alkotó koronák olyan
preveciós vagy terápiás
eszközök, melyekkel a
pillérekre nehezedő erők
egyenletes elosztása
valósítható meg.

A sínezés oka lehet
protetikai vagy
parodontológiai.



Fanetti P, Ferencz JL. Technique: Creating monolithic zirconia splinted crowns Dental Products report 2017. www.dentalproductsreport.com/view/technique-creating-monolithic-zirconia-splinted-crowns
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Kiterjedés szerinti csoportosítás:

Teljes 
borítókorona

Endokorona

Részleges 
borítókorona

Csapos korona
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Teljes borítókorona
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Dr. Borbély Judit anyagából



Dr. Körmendi Szandra

Endokorona
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Partial Dental Crowns: Inlays & Onlays - Costs, Types, Advantages | Dental Treatment Guide (dental-treatment-guide.com)

Részleges borítókorona
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Anyaga szerint:

Fém

Fémkerámia
Fém polimer 
leplezéssel

KerámiaPolimer
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Odontotechnológiai 
megmunkálás 

szerinti 
csoportosítás:

ANYAG TECHNOLÓGIA

fém húzott

kétrészes

öntés

lézerszinter

CAD/CAM marás

kerámia szinterelés

préselés

öntés

CAD/CAM additív

CAD/CAM marás

polimer önkötő polimerizáció

fényrekötő polimerizáció

Kemoplasztikus eljárás

CAD/CAM additív

CAD/CAM marás



Fogpótlástani Klinika Dr. Körmendi Szandra

Dr. Géczi Zoltán anyagából
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Híd

A rögzített híd olyan fogpótlás, amely
véglegesen, oldhatatlanul rögzül a
maradék fogakon vagy implantátukomon
és hiányzó fogakat pótol.

Dr. Szanyi Barbara anyagából
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Híd részei:

PILLÉR

HORGONY

HÍDTEST

HÍDTAGOK
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Hídtípusok

• Egyszerű vagy főpilléres híd

• Kiterjesztett vagy extenziós híd

• Végpilléres híd

• Szabadvégű híd
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Hídtest tervezésének szempontjai

• Biomechanikai

• Fonetikai

• Higiénés

• Esztétikai szempontok

Magyar nyelv | Sulinet Tudásbázis
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Dr. Ábrám Emese anyagából



Köszönöm a figyelmet!


